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SILOS ZBOZOWY PLASKODENNY 60 t
PRODUCENT: AGOS

~~~~~ 2| PARAMETRY:
*pojemnos¢: 60 t pszenicy
* objetosc: 77m
I * $rednica: 4,60m
; S 3 “wysokos: 5,80
S ——— T T e et * podtoga: beton z izolacjg
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WARUNKI WYKONANIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

* Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wytycznymi firmy AGOS.

* Podane wytyczne kazdorazowo powinny zosta¢ sprawdzone przez uprawnionego projektanta z
uwzglednieniem lokalnych warunkéw.

* Konieczne jest usuniecie nienosnych warst gruntu (humusu) pod plytg fundamentowg oraz
wypetnienie usunietych warstw gruntu piaskiem, zageszczanym warstwami gr. max 30cm do 1d=0,6-0,7.

*Pod plyta fundamentowg nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 gr. 10cm

*Podczas betonowania plyty fundamentowej wazne jest zachowanie doktadnych wymiaréw piyty oraz
dokfadne zatarcie gorej powierzchni piyty. Roznica poziomow migdzy najnizszym a najwyzszym
punktem na ptycie nie moze przekracza¢ 10mm.

* Beton w czasie betonowania nalezy obowigzkowo zawibrowac, a nastepnie odpowiednio pielegnowac
przez okres dojrzewania betonu.

* Podioge betonowg nalezy zala¢ po montazu silosu.

WAZNE !
Podtoga betonowa wewnatrz silosu.

temat:

POSADOWIENIE SILOSU ZBOZOWEGO PLASKODENNEGO
0 POJEMNOSCI 60 t FIRMY AGOS

Wykonanie izolowanej podiogi betonowej jest niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
silosu, gdyz uniemoZliwia dostanie si¢ wody do wnetrza silosu, nawet przy nierdwno

wylanym fundamencie. . o ) WRAZ Z WYKONANIEM PLYTY FUNDAMENTOWE
Konieczne jest wytozenie dna silosu papa, tak aby wywinigta byta na $ciany silosu powyzej ———

poziomu podiogi betonowej, a nastepnie wylanie zwyklym betonem C16/20 8 cm SILOS - WYGLAD ZEWNETRZNY

(nie wymaga betonu wodoszczelnego). Po wyschnieciu betonu, nalezy odcigé nadmiar inwestor

papy wystajacej nad podioga.

UWAGA | adres inwestycji

1. Papa tylko i wylgcznie na dnie silosu. Zastosowanie papy na catym fundamencie przed

postawieniem silosu lub pod fundamentem nie zapewnia szczelnosci podtogi. SrofeRtant T

2. Zastosowanie betonu wodoszczelnego do podiogi betonowej wydtuza kilkukrotnie proces
schnigcia i znaczaco zwigksza koszt inwestycji. Zalecamy zastosowanie zwyklego betonu

C16/20 i staranne wykonanie izolacj. data skala 1-50 "™ o




